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プログラム

－第1日目－ 6月15日（木）

100周年記念会館（A会場 ホール1）

ポスタープレビュー 10:00～11:58（各2分を予定）

座長：仙波 健（京都市産業技術研究所），登阪雅聡（京都大学），浦濱圭彬（兵庫県立大学）

P01A ヤモリを模倣した柱状構造を有するフィルムの接着挙動に関する研究

（東工大院工）○鳥越 翼，久保山敬一，扇澤敏明

P02B ヤモリ模倣異方性凝着デバイスの剥離速度が凝着力へ及ぼす影響

（東工大科学技術創成）○関口 悠，佐藤千明

P03A アクリル系ブロックコポリマーのAFMによるフォースカーブとタック特性の関連

（大阪工大院工，大阪工大工，兵庫県立大院，東京工業大学）〇岡田 駿，野田昌代，高倉和希，藤井秀司，

中村�伸，浦濱圭彬，中嶋 健，伊藤万喜子，梁 暁斌

P04B CFRTP板ボルト継手の継手効率の微細繊維添加カラーの併用による改善

－ボルト穴付近での界面接着性の改善－

（同志社大院理工，同志社大，三菱ケミカル）○塩谷 渉，大窪和也，藤井 透,冨岡正雄，石川 健

P05A 両末端変性ポリジメチルシロキサンを用いたポリアクリレート膜の動的ぬれ性と改質

（岐阜大院工，藤倉化成）○青木洋平,武野明義,高橋紳矢，稲田昌義,磯貝 隆,高木基之

P06B 光による界面近傍選択架橋法を用いた機能性カプセル粒子創製

（神戸大院工）○北山雄己哉，竹内俊文

P07A 種々の基材上にコートしたリン脂質ポリマーの接着特性評価

（阪府大院工，ジェイ・エム・エス，近大院システム工）池田武蔵，児島千恵，梶山健次，迫田 亨，

白石浩平，○松本章一

P08B メタクリロキシ基を有するシランカップリング剤の反応性と重縮合体の生成量

（大阪工大院工，大阪工大工）○堤 亮太，藤井秀司，中村�伸

P09A リガンドを導入した側鎖型液晶高分子フィルムの相転移挙動

（関西大化学生命工）○間嶋健矢，河村暁文，宮田隆志

P10B W/O界面における生体分子複合体架橋を用いた刺激応答性ゲルカプセルの調製

（関西大化学生命工）○田中康太，河村暁文，宮田隆志

P11A ポリイオン液体中空粒子に対する磁性の付与

（神戸大院工）○林 千尋，中村龍真，鈴木登代子，南 秀人

P12B 大動脈・肺表面への接着・シーリング効果を示す疎水化タラゼラチン接着剤の設計と機能

（筑波大，物材機構）○水野陽介，水田 亮，西口昭広，田口哲志

P13A リン酸化多糖の合成と界面物性

（岡山大院自然）○定利康平，渡邉智也，沖原 巧

P14B 耐摩耗性と耐衝撃性を両立させる超高分子量PE/CNT複合体の開発

（岡山大院自然）○宮前和貴，沖原 巧

P15A アクリレート系重合性接着剤のアルミナ界面における構造

（静岡大院工）○加藤雅泰，松田靖弘，田坂 茂

P16B ポリメタクリル酸メチルブラシの熱接着における一次構造の影響

（工学院大，工学院大院工）○野中健介，小林元康，山口和男

P17A 構造的・機能的接着性を有するバイオインスパイアード接着表面の設計

（筑波大院，物材機構）○陳 曦，水田 亮，深田直樹，西口昭広，田口哲志

P18B X線CTを用いた接着剤の紙への浸み込みの三次元顕微観察

（神戸大院工，神戸大工）○松本拓也，古高啓介，本郷千鶴，西野 孝

P19A 文化財修復用アルコキシシランの諸特性

（大阪工大工，大阪工大院工，関西大環境都市工，関西大CHC）中村�伸，○堤 亮太，山下大輝，

瀧田健太，藤井秀司，鶴田浩章，伊藤淳志，吹田 浩



P20B 対オレフィン高応力緩和型粘着剤の開発

（綜研化学）○田中隆祐

P21A 酸フリー耐ブリスター粘着剤の開発

（綜研化学）○米川雄也

P22B 発音性リキッドマーブル粘着剤の開発

（大阪工大院工，大阪工大工）○笠原萌恵，城戸弘平，中村�伸，藤井秀司

P23A ナノダイヤモンド充てんアクリル系粘着剤の構造と物性

（神戸大院工）○水谷光太，松本拓也,本郷千鶴,西野 孝

P24B 超音波をトリガーとして用いる易剥離粘着剤の開発

（大阪技術研）○舘 秀樹

P25A ポリオレフィン用アクリル系反応型接着技術を用いた各種接着材料

（綜研化学）○井村哲朗，小山雄司

P26B 新規歯科用接着剤の各種歯科材料に対する性能評価

（山本貴金属地金）○坂本 猛

P27A 液状熱膨張耐火材の検討

（セメダイン）○石原奈穂子

P28B 架橋アクリル共重合体の構造と力学特性

（兵庫県立大院工）○長谷川友希，中村拓也，浦濱圭彬，岸 肇

P29A ポリビニルアルコールのマイクロ波加熱によるリン酸化と接着物性

（岡山大院自然）○柏 成顕，久米亮太，湯浅雅人，沖原 巧

P30B セルロースナノファイバーを添加したポリビニルアルコールの物性と接着性能

（静大院農，岐阜大院連農，静岡工技研）○伊藤拓哉，藤代 薫，田中 孝，山田雅章，石橋佳奈，

前田研司，櫻川智史

P31A メチレンマロネートの反応とその重合物の特性評価

（東大院農）○大澤峻紀，堀 成人，岩田忠久，竹村彰夫

P32B 多官能メソゲン骨格エポキシ/エピスルフィド混合樹脂の速硬化性と接着性

（関西大化学生命工）○藤原優香，永塚 諒，越智光一，原田美由紀

P33A エポキシ/Agナノコンポジットの導電性に及ぼす添加剤の影響

（関西大化学生命工，田中貴金属工業）○山口広亮，飯田航央，藤 竜之介，原田美由紀，古正力亜，

近藤剛史

P34B 2種類の微粒子を用いたエポキシ樹脂系接着剤の接着特性

（兵庫県立大院工）○西脇隆太，松田 聡，岸 肇

P35A 2液混合型接着剤の粉体化

（大阪工大院工，大阪工大工）○城戸弘平，中村�伸，藤井秀司

P36B エポキシモノリスを用いる異種材料接合法の種々被着体への応用

（阪府大院工）○西村雪洋，杉本由佳，松本章一

P37A 反応条件の異なるエポキシ樹脂の圧縮挙動

（山形大院有機材料）鷺谷佳典，○栗山 卓

P38B 低温硬化性に優れるエポキシ樹脂系接着剤の開発

（コニシ）○村上広和，杉田 博

P39A 骨格構造の異なるモノグリシジルエーテルを配合したエポキシ樹脂の力学特性

（阪本薬品工業，関西大化学生命工）○宮路由紀子，上田一輝，高松政仁，原田美由紀

P40B DBUをインターカレートしたα リン酸ジルコニウムを熱潜在性触媒として用いるウレタン合成

（大阪工大工，阪大産研）○下村 修，楠 秀樹，馬場一真，山口俊郎，市原潤子，大高 敦，野村良紀

P41A ベンズイミダゾールをインターカレートしたα リン酸ジルコニウムを熱潜在性開始剤として用いる

グリシジルフェニルエーテルと4メチルシクロヘキサン 1，2ジカルボン酸無水物との反応

（大阪工大工，阪大産研）下村 修，○佐々木 優，楠 秀樹，山口俊郎，市原潤子，大高 敦，野村良紀



P42B セルロースナノファイバーを添加したPVA pMDI接着剤の物性と接着性評価

（静大農，岐阜大院連農，静岡工技研）杉原 輝，○藤代 薫，伊藤拓哉，山田雅章，田中 孝，前田研司，

石橋佳奈,櫻川智史

P43A ベルフルオロアルキル基を有する非対称ジカルボン酸を用いた全芳香族ポリアミドの調製と性質

（筑波大院生命環境，筑波大生命環境系）板東侑哉，○梶山幹夫

P44B 分岐構造を有するポリカプロラクトン共重合体の調製と性質

（筑波大院生命環境，筑波大生命環境系）榎本清孝，FANGBoren，○梶山幹夫

P45A ゴム変性エポキシ樹脂のモードⅠ荷重下におけるその場観察

（阪教大，大阪工大工，岡山工技セ，拓殖大工，阪府産技研）小椋 壌，○今中 誠，中村�伸，日笠茂樹，

藤原和子，吉田 瞬，杉林俊雄，木本正樹

P46B 高延性接着剤を用いた単純重ね合わせ継手接着層の疲労強度推定

（広島商船高専，岡山大，広島大）○吉田哲哉，瀧口三千弘，徳田太郎，上森 武，吉田総仁

P47A 高延性接着剤を用いた金属接着板塑性曲げ加工解析の高精度化

－接着層せん断変形挙動の実験結果と解析結果の違いに関する一考察－

（広島商船高専，岡山大，広島大）○徳田太郎，上森 武，吉田哲哉，瀧口三千弘，吉田総仁

P48B マレイミド共重合体の有機無機ハイブリッド化による耐熱透明材料の設計

（阪府大院工）○大幡涼平，松本章一

P49A イミダゾール含有シルセスキオキサン微粒子の金属錯体形成による機能化と表面特性

（山形大院有機）○佐々木佑輔，中林千浩，森 秀晴

P50B 銀ナノ粒子を均一分散した光応答性有機－無機ハイブリッドフィルムの光学・電気特性

（関西大化学生命工）○友利剛士，河村暁文，宮田隆志

P51A ゲル微粒子を用いた機能性複合材料

（阪技術研，EFLIGO）○木本正樹，喜多幸司，林 寛一，谷 稔夫

P52B エポキシ/多層グラフェンナノコンポジットの分散性と熱伝導特性

（関西大化学生命工，大阪ガス）○村上昌大，茂村創太，原田美由紀，阪本浩規

P53A ポリエチレン/フィラー複合材料の衝撃破壊挙動

（岡山工技セ）○日笠茂樹，甲加晃一

P54B 化学酸化重合法による微粒子安定化泡カプセルの創出

（大阪工大院工，大阪工大工）○伊藤将也，中村�伸，藤井秀司

P55A リン酸化プルランと界面活性剤の複合体による接着型ドラックデリバリーシステム

（岡山大院自然）○松尾健哉，亀ノ上翔吾，岡島裕樹，後藤邦彰，沖原 巧

P56B 化学的に安定な高分子材料の改質92.難接着性材料の接着－フッ素樹脂，シリコン樹脂，PEEK樹脂

（福島大理工）金澤 等，○稲田 文

P57A サンドイッチ試料の曲げ試験による接着剤のせん断特性の評価

（明治大院理工，明治大理工）○長岡脩一，宮城善一

P58B 高温環境下における接着剤の水蒸気透過度測定

（埼玉産技総セ，東工大科学技術創成）○飯塚真也，関根正裕，佐藤千明

P59A スクロースと硝酸アンモニウムを用いた新規天然系接着剤の開発

－スクロースと硝酸アンモニウムの混合比が硬化特性や接着性に及ぼす影響－

（京大生存研）○野村光生，田中聡一，梅村研二，金山光三



特別講演Ⅰ 14:00～14:50

座長：松本章一（大阪府立大学）

「我が国のエネルギーの課題と展望」 1

（大阪ガス㈱）平野茂樹 氏

学会賞受賞講演Ⅰ 15:00～15:30

座長：森 きよみ（拓殖大学）

「構造用接着接合部の力学的特性に関する研究」 3

（東京工業大学 科学技術創成研究院）佐藤千明 氏

学会賞受賞講演Ⅱ 15:30～16:00

座長：山田雅章（静岡大学）

「木材用接着剤の特性解析と新規開発に関する研究」 7

（京都大学生存圏研究所 循環材料創成分野）梅村研二 氏

（B会場 ホール2）

ポスター発表 16:10～17:50

A発表 16:10～17:10

B発表 16:50～17:50

－第 2日目－ 6月16日（金）

（A会場 ホール1）

口頭発表（A1A6） 9:00～11:00

座長：沖原 巧（岡山大院自然）

A 1（9:00～9:20）

ミニエマルション重合による還元型酸化グラフェン含有高分子微粒子の合成 13

（神戸大院工）山根三慶，徳田真芳，（タスマニア大）S.C.Thickett

（ニューサウスウェールズ大）P.B.Zetterlund,（神戸大院工）○南 秀人

A 2（9:20～9:40）

ベンゾオキサジン環を有するポリアセチレンの合成と架橋反応 15

（関西大化学生命工）○後藤誠英，宮城 雄，（JXTGエネルギー）南 昌樹，（関西大化学生命工）三田文雄

A 3（9:40～10:00）

側鎖にアリル基を含むポリマレイミドの熱硬化挙動と金属接着特性 17

（阪府大院工）仙波諒介，大幡涼平，○松本章一

座長：山崎 聡（三井化学）

A 4（10:00～10:20）

2メルカプトピリジン誘導体の合成および易解体性光接着剤への応用 19

（東理大理工）○古谷昌大，遠藤 馨，有光晃二

A 5（10:20～10:40）

可逆的光硬化剤からなる接着剤 21

（産総研機能化学）○秋山陽久，木原秀元

A 6（10:40～11:00）

湿潤生体組織接着性を示す疎水化タラゼラチンシーラントの設計と機能 23

（筑波大院,物材機構）○水田 亮，伊藤典明，（物材機構）西口昭広，（筑波大院,物材機構）田口哲志

…………………………………………………………………………………
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特別講演Ⅱ 11:10～12:00

座長：扇澤敏明（東京工業大学）

「しなやかタフポリマー材料」 25

（東レ㈱ 化成品研究所）小林定之 氏

進歩賞受賞講演 13:00～13:20

座長：西野 孝（神戸大学）

「微粒子安定化気液ソフト分散体を基盤とする機能性材料創出」 29

（大阪工業大学 工学部）藤井秀司 氏

奨励賞受賞講演Ⅰ 13:20～13:40

座長：岸 肇（兵庫県立大学）

「界面設計に基づく高分子への生体成分の付着制御」 33

（九州大学大学院 工学研究院）織田ゆか里 氏

奨励賞受賞講演Ⅱ 13:40～14:00

座長：沼田憲男（積水化学工業）

「接着剤レスでフッ素樹脂の密着性を劇的に改善する熱アシストプラズマ処理の開発」 37

（大阪大学大学院 工学研究科）大久保雄司 氏

口頭発表（A7A11） 14:10～15:50

座長：秋山陽久（産総研機能化学）

A 7（14:10～14:30）

マイクロ波応答易剥離性接着剤の創製 41

（神戸大院工）○薄刃美玲，松本拓也，本郷千鶴，西野 孝

A 8（14:30～14:50）

高信頼性を有するフレキシブルOLEDsデバイス用封止シート 43

（リンテック）○長谷川 樹，西嶋健太，樫尾幹広

座長：田口哲志（物質・材料研究機構）

A 9（14:50～15:10）

新規バイオイソシアナート誘導体によるポリウレタン系コーティング材料の開発 45

（三井化学）○山崎 聡，中川俊彦，森田広一

A 10（15:10～15:30）

Poly（tetrafuluoroethylenecovinylpyrrolidone）コート表面の高い汚防特性 47

（奈良先端大物質）○戸谷匡康，安藤 剛，谷原正夫，（ダイキン）毛利晴彦，田中義人，川部琢磨，三木 淳

A 11（15:30～15:50）

FormationofSuperhydrophobicSurfaceUsingSilicaparticlesandItsDurabilityand

SelfCleaningProperties 49

○JaeHoShin,JiWonPark,Gyu SeongShim,Jong HoBack,Hyun JoongKim（Lab.of

Adhesion&BioComposites,PrograminEnvironmentalMaterialsScience,SeoulNationalUniversity）

andJaeHoonChoi（SamsungHeavyInd.Co.,Ltd.,GeojeShipyard,RepublicofKorea）

（B会場 ホール2）

口頭発表（B1B6） 9:00～11:00

座長：佐藤絵理子（阪市大院工）

B 1（9:00～9:20）
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多孔質微細空孔を利用した3ヘキシルチオフェンの酸化カップリング重合制御 51

（九大先導研，WPII2CNER，九大院工）○平井智康，（九大院工）永江勇介，

（九大先導研，WPII2CNER，九大院工）高原 淳

B 2（9:20～9:40）

シリカ微粒子上に調製した立体規則性ポリメタクリル酸メチルブラシの分子包接挙動評価 53

（九大院工）○佐藤雅尚，（九大院工，九大先導研）平井智康，高原 淳

B 3（9:40～10:00）

ポリスルホベタインブラシのイオン選択的界面相互作用ポテンシャル変化と接着特性 55

（九大先導研，WPII2CNER，九大院工）○檜垣勇次，（九大院工）犬塚仁浩，坂巻達記，

（九大先導研）檜垣圭子，（JASRI）池本夕佳，（高エネ研）山田悟史，（ハイデルベルグ大）田中 求，

（九大先導研，WPII2CNER，九大院工）高原 淳

座長：金澤 等（福島大理工）

B 4（10:00～10:20）

スルホベタイン型ポリマーブラシの水中における凝着力の温度依存性 57

（工学院大先進工）○小林元康，山崎絢乃，利光祐太

B 5（10:20～10:40）

フリーデル・クラフツ反応による表面修飾を施したポリエーテルエーテルケトンの接着性 59

（神戸大院工）○宮垣 晶，松本拓也，本郷千鶴，西野 孝

B 6（10:40～11:00）

イオン液体を用いたPVOHフィルムのグラフト化とその表面改質 61

（兵庫県立大院工）○柿部剛史，新免正史，（日本合成化学工業）石井 拓，（兵庫県立大院工）岸 肇

口頭発表（B7B11） 14:10～15:50

座長：平井智康（九大先導研）

B 7（14:10～14:30）

熱アシストプラズマ処理したポリテトラフルオロエチレンとゴムとの接着性に及ぼすゴム配合剤の影響 63

（阪大院工）○大久保雄司，（兵庫工技セ）柴原正文，長谷朝博，本田幸司，

（阪大院工）遠藤勝義，山村和也

B 8（14:30～14:50）

ガス生成を伴う易解体性粘着材料の架橋密度とモルフォロジーが剥離様式に与える影響 65

（阪市大院工）○佐藤絵理子，伊木秀聖，西山 聖，堀邊英夫，（阪府大院工）松本章一

B 9（14:50～15:10）

モノリス接合法による異種材料接着の機構と高強度化 67

（阪府大院工）杉本由佳，西村雪洋，○松本章一

座長：小林元康（工学院大先進工）

B 10（15:10～15:30）

化学的に安定な高分子材料の改質91.改質繊維を用いた高強度FRPの製造 69

（福島大理工）○金澤 等，稲田 文，根本裕貴，綿谷真一

B 11（15:30～15:50）

リン酸化多糖とリン酸カルシウム複合体の力学物性 71

（岡山大院自然）○沖原 巧，渡邉智也，松尾健哉

（C会場 第4～6会議室）

口頭発表（C1C6） 9:00～11:00

座長：松田 聡（兵庫県立大院工）
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C 1（9:00～9:20）

AdhesionBehaviorandFlexibilityofvariousMolecularWeightAcrylicPSAsbyCrosslinkingSystem 73

○Jung HunLee,Gyu SungShim,JiWonPark,Hyun JoongKim（SeoulNationalUniversity）

andYoungdoKim（SamsungDisplayCo.）

C 2（9:20～9:40）

スティックスリップと定常運動との間で起こる動的転移について 75

（早大理工）○山崎義弘

C 3（9:40～10:00）

接着面の形状と寸法がシアノアクリレート樹脂を用いた単純重ね合せ接着継手の接着強度に及ぼす影響 77

（拓殖大）○小野恵実，佐藤 主，高澤 諒，（東京都産技研）古杉美幸，

（拓殖大）吉田 瞬，杉林俊雄

座長：今中 誠（大教大）

C 4（10:00～10:20）

再加熱温度がシアノアクリレート樹脂を用いた単純重ね合せ接着継手の接着強度に及ぼす影響 79

（拓殖大）○小笹友瑠璃，鈴木里佳，中村知弘，（東京都産技研）古杉美幸，

（拓殖大）吉田 瞬，杉林俊雄

C 5（10:20～10:40）

ショットブラスト仕上げ面の表面性状がシアノアクリレート樹脂で接着した単純重ね合せ接着継手の

接着強度に及ぼす影響 81

（拓殖大）○水呉 亘，（東京都産技研）古杉美幸，（近畿大）米原牧子，（拓殖大）川端康介，吉田 瞬，杉林俊雄

C 6（10:40～11:00）

PreparationandCharacterizationofAcaciamangiumPolyolBasedPolyurethaneWoodFilm 83

（東大院農）○イスマワティビンティパレ，堀 成人，岩田忠久，竹村彰夫

口頭発表（C7C11） 14:10～15:50

座長：山崎義弘（早大理工）

C 7（14:10～14:30）

MechanismandEvaluationofShockAbsorptionforNextGenerationDisplay 86

（SeoulNationalUniversity）○JiWonPark,Jong HoBack,TaeJinKim,Hyun JoongKimand

（KoreaInstituteofIndustrialTechnology）Seung HanShin

C 8（14:30～14:50）

誘電率測定による微粒子分散複合材料中フィラーの粒子径分布の推算 88

（白石中央研）○森山美果，筬部周浩，田近正彦，（白石工業）日高重助，（東北大）久志本築，加納純也

座長：杉林俊雄（拓殖大学）

C 9（14:50～15:10）

一方向および織物CFRPとアルミニウム合金接着継手の破壊じん性 90

（米子高専）○原 圭介，（阪教大）今中 誠，（広島県総研西工技セ）河野洋輔，（鹿児島大）池田 徹

C 10（15:10～15:30）

炭素繊維強化ポリアミドハイブリッド積層板の力学特性 92

（兵庫県立大院工）○松田 聡，桑城志帆，（ダイセルポリマー）片山昌広，板倉雅彦，

（兵庫県立大院工）岸 肇

C 11（15:30～15:50）

デジタル画像相関法を用いた塗り分け接着継手の応力分布の評価 94

（東工大院工）○川崎翔大，（東工大科学技術創成）関口 悠，（デンカ）中島剛介，

（原賀接着技術コンサルタント）原賀康介，（東工大科学技術創成）佐藤千明
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